Réseau ICERAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

/

ICERAMM

Groupes techniques : Auvergne

Autre
09.3 Pardines - 09.3 Pardines 63

Céramique orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : engobe, lissage
Atelier attesté : non

Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique a engobe orangée) :
céramique tournée recouverte d’'un engobe orangé a rouge.
Département : Puy-de-Déme

09.5 Malintrat - 09.5 Malintrat 63
Céramique orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : enfumage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique commune claire) :
céramique tournée a surface présentant des traces
d’enfumage.

Département : Puy-de-Déme

09.5 Molles - 09.5 Molles 03
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : enfumage
Atelier attesté : non

Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique commune claire) :
céramique tournée a surface présentant des traces

d’enfumage.

09.5 Romagnat - 09.5 Romagnat 63
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : enfumage
Atelier attesté : non

Datation : dernier tiers 3e-6e s.

Autres caractéristiques : (céramique commune claire) :
céramique tournée a surface présentant des traces
d’enfumage.

Département : Puy-de-Déme

09.6 Malintrat - 09.6 Malintrat 63
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-4e s.

Autres caractéristiques : (céramique commune claire) :
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céramique tournée a pate orangée contenant
systématiquement des éléments blancs parmi les inclusions.

Département : Puy-de-Déme
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09.8 Malintrat - 09.8 Malintrat 63
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique claire lissée) : céramique
tournée a pate orangée et a surface lissée.
Département : Puy-de-Déme

09.8 Molles - 09.8 Molles 03
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique claire lissée) : céramique
tournée a pate orangée et a surface lissée.

09.8 Pardines - 09.8 Pardines 63
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique claire lissée) : céramique
tournée a pate orangée et a surface lissée.
Département : Haute-Loire

09.8 Romagnat - 09.8 Romagnat 63
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique claire lissée) : céramique
tournée a pate orangée et a surface lissée.
Département : Puy-de-Déme

09.9 Pardines - 09.9 Pardines 63
Céramigue orangée tournée a pate semi-fine
Traitement de surface : engobe
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-début 5e s.
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Autres caractéristiques : (céramique a engobe doré au mica) :
céramique tournée dont la surface est recouverte d'un engobe
de mica doré. Les inclusions sont relativement nombreuses.

Département : Puy-de-Déme

http://iceramm.univ-tours.fr Page 2 ler mars 2026 (08:00)


http://iceramm.univ-tours.fr
http://iceramm.univ-tours.fr

