
Réseau ICÉRAMM
Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Centre-Ouest de la France

Autre

po08f - 08f Poitiers 86
Céramique blanche, beige tournée à pâte semi-fine

Atelier attesté : non

Département : Vienne

sfu08f - 08f Saint-Fulgent 85
Céramique beige tournée à pâte fine

Autres caractéristiques : Sableuse

Département : Vendée

su08f - 08f Surgères 17
Céramique beige tournée à pâte fine

Département : Charente-Maritime

to08f - 08f Tours 37
Céramique blanche tournée à pâte fine

Datation : 11d-12d (présent dès 10d-11a)

Autres caractéristiques : bien cuite légère et assez sonore

Département : Indre-et-Loire

uss08f - 08f Usseau 79
Céramique beige tournée à pâte fine

Département : Deux-Sèvres

val08f - 08f Valdivienne 86
Céramique blanche tournée à pâte fine

Atelier attesté : non

Département : Vienne
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bl08h - 08h Blois 41
Céramique rose tournée à pâte grossière

Datation : 8d-9c

Département : Loir-et-Cher

lo08h - 08h Loches 37
Céramique blanche, beige, rose tournée à pâte fine

Atelier attesté : non

Département : Indre-et-Loire

lz08h - 08h Louzy 79
Céramique beige, brune tournée à pâte fine

Département : Deux-Sèvres

mar08h - 08h Marboué 28
Céramique beige, rose tournée à pâte grossière

Atelier attesté : non

Département : Eure-et-Loir
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