
Réseau ICÉRAMM
Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Centre-Ouest de la France

Autre

ccv08L - 08L Confluence Creuse Vienne 37
Céramique blanche, beige tournée à pâte fine

Atelier attesté : non

Département : Indre-et-Loire

lo08L - 08L Loches 37
Céramique blanche, grise tournée à pâte grossière

Atelier attesté : non

Département : Indre-et-Loire

ni08L - 08L Niortais 79
Céramique blanche, beige, grise tournée à pâte fine

Atelier attesté : non

Département : Deux-Sèvres

sm08L - 08L Sainte-Maure-de-Touraine 37
Céramique blanche, beige tournée à pâte grossière

Atelier attesté : non

Département : Indre-et-Loire

to08L - 08L Tours 37
Céramique blanche, beige tournée à pâte fine

Datation : 9a-10b (11a)

Autres caractéristiques : rugueuse au touché et

mécaniquement fragile

Département : Indre-et-Loire

ang08m - 08m Angers 49
Céramique beige tournée à pâte semi-fine

Autres caractéristiques : Pâte dure.

Département : Maine-et-Loire
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ch08m - 08m Chinon 37
Céramique blanche, beige tournée à pâte grossière

Département : Indre-et-Loire

bey08m - 08m Le Beyen 49
Céramique beige, rose tournée à pâte grossière

Département : Maine-et-Loire

lm08m - 08m Le Mans 72
Céramique beige tournée à pâte semi-fine

Datation : 11a-d

Département : Sarthe

lo08m - 08m Loches 37
Céramique blanche, beige tournée à pâte grossière

Atelier attesté : non

Département : Indre-et-Loire
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