
Réseau ICÉRAMM
Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Centre-Ouest de la France

Autre

cb10f - 10f Châteaubriand 44
Céramique beige, rose tournée à pâte semi-fine

Département : Loire-Atlantique

lav10f - 10f Laval 53
Céramique beige, rose tournée à pâte semi-fine

Département : Mayenne

cli10g - 10g Clisson 44
Céramique beige, rose, grise tournée à pâte semi-fine

Département : Loire-Atlantique

ms10g - 10g Montfort 49
Céramique beige, grise tournée à pâte semi-fine

Département : Maine-et-Loire

po10g - 10g Poitiers 86
Céramique orangée, grise tournée à pâte grossière

Département : Vienne

lav10i - 10i Laval 53
Céramique ocre, orangée tournée à pâte semi-fine

Département : Mayenne
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lav10j - 10j Laval 53
Céramique grise tournée à pâte fine

Département : Mayenne

Catégorie 11 - 11 Catégorie 11
Céramique blanche, orangée tournée à pâte grossière

Traitement de surface : glaçure

Autres caractéristiques : Catégorie comprenant des groupes techniques avec comme caractéristiques générales communes : pâtes

grossières, de couleur blanche à orange sauf très rare exception avec glaçure.

an11a (M) - 11a (M) Angoulême 16
Céramique brune tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : glaçure

Autres caractéristiques : Parfois sableuse. Pendant de an6y

avec une glaçure.

Département : Charente

nav11a (M) - 11a (M) Nanteuil-en-Vallée 16
Céramique orangée, brune tournée à pâte grossière

Traitement de surface : glaçure

Autres caractéristiques : Pâte grossière couverte d'une

glaçure monochrome partielle verte.

Département : Charente
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