Réseau ICERAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

/

ICERAMM

Groupes techniques : Auvergne

Autre

08.2 Chantelle - 08.2 Chantelle 03
Céramigue orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-début 5e s.
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Autres caractéristiques : (céramique fine lissée) : céramique

tournée a surface lissée.

08.2 Malintrat - 08.2 Malintrat 63
Céramique orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-début 5e s.

(ARNRUARRRRRRARRNNARY

Autres caractéristiques : (céramique fine lissée) : céramique
tournée a surface lissée.

Département : Puy-de-Déme

08.2 Romagnat - 08.2 Romagnat 63
Céramique orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-début 5e s.

(ARLRRURRRRRRRRRRRAEE

Autres caractéristiques : (céramique fine lissée) : céramique
tournée a surface lissée.

Département : Puy-de-Déme

08.3 Chantelle - 08.3 Chantelle 03
Céramigue orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe, lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e- 6e s.

ARURRARRRRRRRRRRNAER

Autres caractéristiques : (céramique engobée et lissée) :
céramique tournée a surface lissée recouverte d’'un engobe

orange.

08.3 Malintrat - 08.3 Malintrat 63
Céramigue orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe, lissage
Atelier attesté : non

Datation : dernier tiers 3e-6e s.

(AURRRERRRRRRRRRRRREA

Autres caractéristiques : (céramique engobée et lissée) :
céramique tournée a surface lissée recouverte d’'un engobe
orange.

Département : Puy-de-Déme
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08.3 Molles - 08.3 Molles 03
Céramigue orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe, lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
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Autres caractéristiques : (céramique engobée et lissée) :
céramique tournée a surface lissée recouverte d’'un engobe

orange.

08.3 Pardines - 08.3 Pardines 63
Céramigue orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe, lissage
Datation : dernier tiers 3e-6e s.
Autres caractéristiques : (céramique engobée et lissée) :

A RRRRRRRRANRRRRNNNT]

céramique tournée a surface lissée recouverte d’'un engobe
orange.

Département : Puy-de-Déme

08.3 Romagnat - 08.3 Romagnat 63
Céramigue orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe, lissage
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-6e s.

AORNURRRNRRRRRRNNEE!

Autres caractéristiques : (céramique engobée et lissée) :
céramique tournée a surface lissée recouverte d’'un engobe
orange.

Département : Puy-de-Déme

08.4 Chantelle - 08.4 Chantelle 03
Céramigue ocre, orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-début 5e s.
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Autres caractéristiques : (céramique a engobe ocre brosseé) :
céramique tournée a pate orangée recouverte d’'un engobe
ocre brossé.

08.4 Malintrat - 08.4 Malintrat 63
Céramique ocre, orangée tournée a pate fine
Traitement de surface : engobe
Atelier attesté : non
Datation : dernier tiers 3e-début 5e s.

SUARNERRRNRRRRARNARE

Autres caractéristiques : (céramique a engobe ocre brosseé) :
céramique tournée a pate orangée recouverte d’'un engobe
ocre brosseé.

Département : Puy-de-Déme
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