
Réseau ICÉRAMM
Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Centre-Ouest de la France

Autre

tif11u - 11u Tiffauges 85
Céramique rose tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : peinture, engobe, glaçure

Département : Vendée

an11v (M) - 11v (M) Angoulême 16
Céramique beige, rose tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : peinture, glaçure

Autres caractéristiques : Glaçure monochrome verdâtre sur

une peinture ocre ou rouge

Département : Charente

nan11v - 11v nantes 44
Céramique orangée, grise tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Département : Loire-Atlantique

to11v - 11v Tours 37
Céramique blanche, beige, rose tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : peinture, glaçure

Datation : 9a-10b

Autres caractéristiques : groupe technique avec une matrice argileuse identique à celles du groupe to1n et to11k, mais associant glaçure et

peinture en bandes

Département : Indre-et-Loire

Catégorie 12 - 12 Catégorie 12
Céramique blanche tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Autres caractéristiques : Catégorie comprenant des groupes techniques avec comme caractéristiques générales communes : pâtes fines ou

moyennement fines, de couleur blanche sauf très rare exception avec glaçure (étain ou manganèse).

bou12b - 12b Bourges 18
Céramique beige, orangée tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Département : Cher

hc_cha12b - 12b Haut-Clairvaux 86
Céramique beige, rose tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Département : Vienne
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Lm12b - 12b Le Mans 72
Céramique ocre, orangée tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Atelier attesté : non

Autres caractéristiques : glaçure violette (manganèse)

Département : Sarthe

lo12b - 12b Loches 37
Céramique beige, orangée, rose tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Atelier attesté : non

Autres caractéristiques : glaçure brune (manganèse)

Département : Indre-et-Loire

nan12b - 12b Nantes 44
Céramique rose tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe, glaçure

Département : Loire-Atlantique
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