
Réseau ICÉRAMM
Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Centre-Ouest de la France

Autre

lz13c - 13c Louzy 79
Céramique orangée, rose tournée à pâte grossière

Département : Deux-Sèvres

to13d - 13d Tours 37
Céramique beige, rose tournée à pâte grossière

Département : Indre-et-Loire

ver13f - 13f Vernou 37
Céramique ocre tournée à pâte grossière

Datation : 8e-9e s.

Autres caractéristiques : chamottée

Département : Indre-et-Loire

ni13g - 13g Niortais 79
Céramique orangée, brune tournée à pâte grossière

Atelier attesté : non

Département : Deux-Sèvres

po13g - 13g Poitiers 86
Céramique rouge tournée à pâte grossière

Atelier attesté : non

Autres caractéristiques : pâte à dégraissant de chamotte

Département : Vienne

lz13h - 13h Louzy 79
Céramique orangée, brune tournée à pâte grossière

Département : Deux-Sèvres
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mai13i - 13i Maillezais 85
Céramique beige, rouge tournée à pâte grossière

Département : Vendée

Catégorie 15 - 15 Catégorie 15
Céramique grise tournée à pâte fine

Traitement de surface : lissage, enfumage

Autres caractéristiques : Catégorie regroupant les groupes techniques ayant pour principales caractéristique d'être enfumés et parfois avec un

lissage plus ou moins total.

bou15a - 15a Bourges 18
Céramique grise, noire tournée à pâte fine

Traitement de surface : lissage, enfumage

Département : Cher

cha15a - 15a Châtellerault 86
Céramique grise tournée à pâte fine

Traitement de surface : enfumage

Datation : 6a-9d

Département : Vienne
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